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Allzuschnell wird manches Oldie-Interieur neu eingekleidet, weil die alte Haut versprodet
und unansehnlich geworden ist. Jedoch lassen sich in vielen Fallen die originalen Leder-
sitzbeziige retten. Wir zeigen die Mittel und Methoden, um die Uhr zuriickzudrehen

Friiher oder spiter ist es bei
jedem Ledersitz soweit, dass
es mit Reinigen und Pflegen
alleine nicht mehr getan ist.
Abgewetzte Stellen, Kratzer,
Flecken und woméglich
sogar Risse und Locher
zeugen vom bewegten
Leben der gegerbten Haut.
Ein Profi demonstriert, wie
sich die gestresste Pelle
reparieren lasst.

uch fiir den erfahrenen Leder-

Profi Timo Kessler, Chef von
Glanzpunkt Wagenpflege im hessi-
schen Linsengericht, ist unser Bei-
spiel eine Herausforderung. Die 60
Jahre alten Sitze eines MGA mit
noch den ersten Lederbeziigen ha-
ben nicht nur viele Jahre harten
Roadster-Lebens hinter sich. Nach
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der aktiven Zeit lagerte das rote
Briten-Gestiihl jahrzehntelang in
einer Scheune. Ein Fall, wie er bei
Restaurierungsobjekten nicht un-
ublich ist.

Gliicklicherweise waren die Sitze
keiner Feuchtigkeit ausgesetzt und
hatten auch keinen Besuch von Na-
gern und anderem Getier. Aller-
dings: Neben der verblassten roten
Farbe und diversen groBen und klei-
nen Rissen in der Oberflache war
das Leder vollig ausgetrocknet und
fuihlte sich bretthart an. Im Vergleich
zu einem vorgefertigten neuen Sitz-
bezug eines englischen Herstellers
scheint uns das Originalmaterial
jedoch trotz des traurigen Zustands
deutlich stabiler. Ein Grund mehr,
die Rettung zu versuchen.

»~Am Anfang jeder Leder-Arbeit
steht die griindliche Reinigung®, wie

Das Farben-Archiv von
Glanzpunkt Wagenpflege
kiindet von zahlreichen
Leder-Restaurierungen
nicht nur an Klassikern
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Profi Timo Kessler erklart, wahrend
er losen Schmutz und Sandkérner
mit Druckluft, Biirste und Staubsau-
gervon der Oberflache und aus allen
Ritzen entfernt. Es folgt ein Wasch-
gang mit Lederreiniger. ,Wichtig ist,
dass dies mit so wenig Feuchtigkeit
wie moglich geschieht, denn Wasser



Den relativ guten Gesamteindruck der originalen
MG-Sitze aus den Sechzigern triiben diverse Risse..

S b 4 L]
Um das Innenleben der Riickenlehne in Augen-
schein zu nehmen, I6sen wir die Tackerklammern
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Bewihrte Mittel, Werkzeuge und
Anleitungen fiir alle anfallenden
Arbeiten der Leder-Restaurierung und
-pflege bietet das Lederzentrum in
Rosdorf bei Gottingen: www.
lederzentrum.de, Tel. 0551/770730.
Zu Anwenderfragen wird auch eine
telefonische Beratung angeboten

Durch die verndhte Leinenauflage der Pfeifen kénnen wir da
Leder nicht von der Riickseite mit Weichmacher behandeln

gefarbt und 4. deckend lackiert

...und aus dem aufgerissenen Keder lugt die Kordel-
seele hervor, zum Gliick nur an dieser Stelle

Der Anspruch

> Ubung und Mut zum
Ausprobieren machen
den Meister. Einsteiger
lassen idealerweise vor-
her einen Profi — etwa
im Rosdorfer Lederzent-
rum — auf das Werk-
stiick schauen, was
nétig und moglich ist.

Die Kosten

) Flir Material und
Werkzeuge miissen
Selbermacher je nach
Bedarf etwa 200 bis
300 Euro kalkulieren.

Zur Anschauung der verschiedenen
Gestaltungsmaglichkeiten fiir das Finish

wurden die Sitze abschnittsweise zunachst
nur oberflachlich behandelt. Von aufen nach
innen streifenweise: 1. Auffindezustand,
2. nur gereinigt, 3. in Patina-Optik nach-
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Der 60 Jahre alte Schaumkern
unter der Sitzflache zerbrose
und muss erneuert werd

ist Gift fir das Leder. Wenn es in die
Faserstruktur eindringt, kommt es
beim Trocknen zur Versprédung.”
Deshalb bearbeitet der Experte je-
des Sitzteil in kleineren Abschnitten
und verwendet einen Schaumspen-
der: eine kleine Plastikspriihflasche,
die das Gemisch aus Wasser und
Reinigungsmittel als Schaum aus-
treten l3sst. Dieses Zubehor und
alle weiteren Mittel fiir unser Pro-
jekt stammen aus dem Colourlock-
Sortiment des Lederzentrums in Ros-
dorf bei Gottingen (www.lederzen-
trum.de). Der Schaum lasst sich auch
erzeugen, indem man ein paar Trop-
fen Reiniger auf einen feuchten
Schwamm gibt und diesen knetet.
Das Mittel wird dann in kreisenden
Bewegungen mit wenig Druck auf-
getragen und nimmt den Schmutz
auf. Aus Fugen und Falten schrubbt
Timo Kessler den Schmutz mit wei-
chen Biirsten und Zahnbiirsten he-
raus. Dann wischt er den nun
schmutziggrauen Schaum mit ei-
nem Mikrofasertuch ab und nimmt
die Restfeuchte mit einem Frottee-
tuch auf.

Nach dem Saubern stellt sich die
entscheidende Frage: Wie wird das
knochentrockene Leder wieder ge-
schmeidig? Die Antwort bietet das
Colourlock-Produkt , Altleder-Softe-
ner Lederdl®. Es soll idealerweise
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Der Lehnenriicken besteht aus Kunst-
leder, das nach der Reinigung einen
Eindruck von der originalen Farbe gibt

von beiden Seiten aufgetragen wer-
den, wozu die Sitze zerlegt werden
miussten. Durch die verndhten Lei-
nenabdeckungen der Pfeifen ware
in unserem Fall jedoch keine Be-
handlung der Innenseite moglich.
Zudem besteht die Riickseite der
Riickenlehne ebenso wie die Seiten-
teile der Sitze aus Kunstleder. Also
wendet Timo Kessler den Weichma-
cher nur auf den dufReren Oberfla-
chen an, die zuvor fiir besseres Ein-

Vor Reparaturen und Farbanpassungen wird die
Oberflache mit Leder-Reinigungsbenzin entfettet
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Sauberkeit ist Grund-
voraussetzung fiir das
Gelingen. Timo Kessler
saugt Sand und Staub
von allen Seiten ab

..',

Nach Jahrzehnten Lagerung in einer
Scheune ist das Leder bretthart. Die
Oberfliache wird leicht angeschliffen,...

dringen mit einem Pad in der Kor-
nung 400 leicht angeschliffen wur-
den. Am besten wendet man den
Softener erst nach den Oberflachen-
reparaturen an, sonst konnten Riick-
stinde des Ols an den Schadstellen
die Haftung der Reparaturmateria-
lien beeintrachtigen, wenn nicht
sehr sorgfaltig entfettet wird. Wir
beginnen trotzdem mit dem Spezi-
alél, da bei einem Misserfolg das
durchaus aufwendige Ausbessern

anzuwendenden
Mitteln zu verhindern

Die Grundrelhlgung

t stets am

Anfang. Der Lederreiniger wird aus
'3 dem Schaumspender aufgetragen,..

...damit der Colourlock-Altleder-Softener
des Lederzentrums besser eindringen
kann. Timo Kessler tragt das Mittel mit...

Joese drbeit wacht
Spaf, well Krea-
ﬁm‘m‘fefr 7f

ist; weu fiir pedes
Leder-Prottew Aie

pastende Litung 2u
euturick
Timo Kessler

Ist der Schaum, der den Schmutz
aufnlmmt mit einem Mikrofaser-
tuch abgewischt, wird mit einem
. /' Frotteetuch trockengeriebe

Fugen an den Kedern und
Falten im Leder reinigt man
mit einer weichen Biirste

...einem weichen Tuch auf.
Zwei bis drei Durchgdnge in
einigen Tagen sind sinnvoll

der Briiche und Risse sinnlos ware.
Doch diese Befiirchtung erweist sich
gliicklicherweise als unbegriindet.

Nach einer Wartezeit von drei
Wochen, in der vier Mal Weichma-
cher mit Schwamm und Tuch diinn
aufgetragen wurde, ist das Ergebnis
absolut liberzeugend und lasst so-
gar Profi Kessler staunen. Die vor-
mals unangenehm harte Anmutung
hat sich in geradezu handschmei-
chelnde Geschmeidigkeit (zuriick-)

Beim Reinigen und Entfetten diirfen die Fugen
zwischen den Pfeifen nicht zu kurz kommen
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Beim Schleifen darf nur sehr wenig Druck ausgeiibt ...Kanten abtragen und miissen aufpassen, die
werden, denn wir wollen nur die liberstehenden...  natiirliche Narbung des Leders zu erhalten

In Nahaufnahme: Noch
ist das Leder nicht ganz
durchgebrochen, was
ohne die Reparatur aber
bald geschehen wiirde

Um das spétere Lackieren zu erleichtern, wird die weiBe
Lederfiller-Paste mit drei Tropfen Kirschrot eingefarbt

farben vorratig, um den jeweils =
benétigten Ton anzumischen

Filler und Farbe miissen gut
vermengt werden, wobei der
Farbanteil nicht mehr als ein

. Drittel betragen sollte

Der ,,Heidemann®, ein Zahnarzt-
werkzeug, eignet sich gut, um die
Paste in kleine Risse einzubringen

Risse im Leder miissen
geschlossen werden,
um weiteren Verfall zu
stoppen. Mit dem
Schleifpad werden
hochstehende Bruch-
kanten eingeebnet

Staubsauger mit
Biirstenaufsatz: Der
Schleifstaub muss
sehr griindlich
entfernt werden

Druckluft ist niitzlich, um auch das letzte
Koérnchen aus Rissen und Fugen zu blasen

Der Colourlock Lederfiller ist das Mittel
der Wahl, um die rissige Haut zu heilen

verwandelt. Besonders wichtig fir
die optimale Wirkung des Softener-
Ols war, dass Timo Kessler das Leder
immer wieder knetete, um die ver-
klebten Fasern wieder aufzulockern.

Jetzt geht es an die Reparaturen,
die samtlich ohne Nadel und Faden
zu bewerkstelligen sind, was fiir den
im Grunde guten Zustand der Sech-
ziger-Jahre-Sitze spricht. Trotzdem
werden wir spater wenigstens die
Sitzflachen aufpolstern, schon um
die restaurierten Beziige durch ei-
nen stabilen Unterbau zu schiitzen.

Wie bereits erwahnt, muss die
Oberflache entfettet werden, um
die Haftung des Reparaturspachtels,
einer pastosen, dauerelastischen
Fillmasse, zu gewahrleisten. Timo
Kessler wischt die Flachen mit ei-
nem mit Leder-Reinigungsbenzin
befeuchteten Tuch, bevor er sich den
Briichen zuwendet, die vor allem die
Wangen der Sitzflachen und Ru-
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ckenlehnen durchziehen. Ware das
Leder vollends durchgebrochen oder
gdbe es regelrechte Locher zu fiillen,
wiirde zundchst zur Stabilisierung
ein Stick Stoff oder Leder hinter-
klebt. In unserem Fall genligt es, die
Bruchstellen mit spezieller Spach-
telmasse zu schlieRen.

Hierzu bietet das Lederzentrum
zwei Produkte mit sehr dhnlichen
Eigenschaften: erstens das ,Fliissig-
leder®, das entweder transparent
antrocknend (,,neutral“) oder in allen
Farben der Farbkarte und in Sonder-
farben nach Muster erhaltlich ist;
zweitens der weilde ,Filler”, der mit
Zugabe von Lederfarbe eingefarbt
werden kann. Beide schrumpfen nur
minimal und harten nicht aus. Fliis-
sigleder neutral glanzt stark. Der
Filler ist eher matt und eignet sich
daher besser, wenn spater das Leder
noch gefarbt werden soll, was bei
unserem Projekt der Fall ist.

Timo Kessler greift zunachst zum
Schleifpad, um raue Stellen und vor
allem erhabene Kanten der Bruch-
stellen einzuebnen. Er arbeitet mit

Der dauerelastische
Leder-Filler wird mit dem
Modellierspachtel in
mehreren Durchgangen
in die Risse gedriickt

sehr wenig Druck, um nicht die na-
tiirliche Narbenpragung des Leders
mit wegzuschleifen.

Nach erneuter Entstaubung folgt
das Spachteln mit dem Filler. Der
Profi presst eine Zahnbiirsten-Por-
tion aus der Tube und riihrt einige
Tropfen kirschroter Lederfarbe hin-
zu, so dass sich die Paste rosa tont.
Mit einer kleinen Spitzkelle und ei-
nem Zahnarztspatel (,Heidemann®)
arbeitet er die Masse in die Risse ein
und glattet die Uberginge. Die
Trocknung dauert je nach Starke der
Schicht fiinf bis 15 Minuten. Hier
mit einem heiBen F6hn nachzuhel-
fen, ist nicht ratsam, da es passieren
kann, dass die Oberflache zu schnell
fest wird und das darunter liegende
Material nicht abbinden kann. Ob-
wohl der Filler bei der Trocknung
nicht sehr stark nachsackt, sind
meist zwei bis drei Durchgdnge n6-
tig, bis die Reparaturstelle ausrei-
chend gefiillt ist.

Beim Spachteln sollte liberschiis-
sige Paste so gut wie moglich von
den umgebenden Flachen entfernt

Der Experte

) Fahrzeugpflege-Profi
Timo Kessler hat sich
auf die Aufbereitung
und Pflege von Old-
und Youngtimern so-
wie die Leder-Restau-
rierung spezialisiert.

Kontakt:
Glanzpunkt
Wagenpflege
LagerhausstrafSe 7-9
63589 Linsengericht
Tel. 0170/8374765
www.glanzpunkt-
wagenpflege.de

werden, um nicht die natiirliche
Narbung zu lberdecken. ,Wer hier
schludert®, sagt Timo Kessler, ,,hat
spater umso mehr Arbeit mit der
Rekonstruktion einer Oberflache,
die stimmig ins Gesamtbild passt.”

Tatsdchlich kann der Filler bei Be-
darf wieder angelost werden, um
eine Struktur einzupragen. Aber das
ist ein anderes Thema. In unserem
Fall ist dieser Effekt nuitzlich, um den
Reparaturstellen den letzten Schliff
zu geben. Was nétig ist, da sich der
Filler langst nicht so gut glatten
lasst wie beispielsweise Silikon-
dichtpaste. Vom Lederzentrum gibt
es hierfiir die GLD-L6sung. Der Pro-
fi traufelt ein paar Tropfen aus der
Flasche auf ein Schleifpad (Kérnung
400) und arbeitet die Reparaturstel-
len mit wenig Druck nach, bis die
Oberflache seinem kritischen Blick
genuigt. Ein paar kleinere Korrektu-
ren und die Farbgestaltung stehen
noch aus —das zeigen wir lhnen im
nachsten Heft.

Text: A. Polaschek / Fotos: A. Beyer, ap

Uberschiissiger Filler
muss moglichst gut
entfernt werden

| Sind die Risse gefiillt und

B abgetrocknet, folgt Fein-
y arbeit mit Colourlock
GLD-Losung auf einem
400er Schleifpad

Das Zwischen-
ergebnis: Nun kann
Farbe aufgetragen werde

Farbe und mehr

Ledersitze - Teil 2:

Profi Timo Kessler zeigt
weitere Reparaturen am
Altleder und erklart, wie
man die Oberflache
nachfarbt und versiegelt.

Der Filler kann nicht trocken
geschliffen werden. Die GLD-
Losung auf dem Schleifpad
16st ihn an, um die letzten

Falten bleiben sicht-
bar, die hdsslichen
klaffenden Wunden in
der Haut sind jedoch
verschwunden

Unebenheiten zu beseitigen
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